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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
 

№ МТ-22/03-0730 от 21.03.2022 года 
 

 
Место проведения испытаний: 

 

 

Испытательная лаборатория ООО «МЕРИДИАН» 
 
Заявитель: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Наименование продукции: 
 
 

Изготовитель: 

 
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ". Место 
нахождения и адрес места осуществления деятельности: 

Россия, Орловская область, 303450, Троснянский район, село 
Тросна, улица Пименова, дом 17, помещение 1, основной 
государственный регистрационный номер: 1135749005248, 

номер телефона: +79102609998, адрес электронной почты: 
rantol@yandex.ru  
 

Смазки высокотемпературные импортозамещающие, типа: 

Масмол-Ц (централизованная) 

 

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ". Место 

нахождения и адрес места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции: Россия, Орловская область, 303450, 

Троснянский район, село Тросна, улица Пименова, дом 17, 

помещение 1

 

Технический регламент: 

 

ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза 

"О требованиях к смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям"

 

Дата получения образца: 

 

16.02.2022 

 
 

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в 

форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям . 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

   
Номера пунктов 

Наименование видов проверяемых параметров 

Результаты 

требований по НД испытаний  

   

ТР ТС 030/2012 
Температура начала кристаллизации, °С, не выше:  

 

37 
Приложение 1 

 

- для охлаждающих низкозамерзающих жидкостей  
  

   

Приложение 1 Водородный показатель (pH) 8 
   

 Содержание метилового спирта, % масс.,  

Приложение 1  0,02 
 - для охлаждающих жидкостей  

   

Приложение 1 Содержание воды, % масс отсутствует 
   

Приложение 1 Содержание механических примесей, % масс 0,007 
   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Испытуемый образец соответствует ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза "О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель лаборатории:         Лебедева В.А.  
 
 
 

 

Испытатель:  Неткач А.С. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


